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El yeso entre Oriente y Occidente
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El yeso es un aglomerante obtenido a partir de la coccién y con-
secuente deshidratacion parcial del aljez o sulfato de calcio di-
hidrato para obtener sulfato de calcio semihidrato (o eventual-
mente anhidrita). Se ha empleado tradicionalmente en forma
de pasta, dado que no requiere necesariamente de arido por ser
ligeramente expansivo; amasado con arido en forma de mortero,
o mezclado con la cal en diversa proporcion para regular la velo-
cidad de fraguado y/o crear morteros mixtos o trabadillos. Su cal-
cinacién, que libera simplemente vapor de agua, requeria poca
temperatura (poco mas de 100°C) durante apenas 24 horas,” en
comparacion con la coccién de la piedra caliza que libera didxido
de carbono a unos 1 0oo °C durante al menos 60 horas, por lo
que en zonas gipsiferas ha sido ampliamente utilizado frente a la
cal, no solo por su mayor economia en el consumo de combusti-
ble, sino también por su mayor aislamiento acustico, proteccion
ignifuga, transpirabilidad, aptitud para el reciclado y rapidez de
fraguado, que aumenta junto con su resistencia estructural con-
forme disminuye la cantidad de agua de amasado.z No obstante,
ha sido su rapidez de fraguado, ademas de su higroscopicidad, lo
que ha relegado el yeso durante la sequnda mitad del siglo xx a
un papel secundario dentro de la construccién contemporanea,
dominada por el cemento. Pero esto no era asi previamente. Las
virtudes del yeso fueron ensalzadas por tratadistas como Teo-
frasto (371 a. C. - 287 a. C.), Plinio el Viejo (23-79), Fray Lorenzo
de San Nicolds (1593-1679), Juan de Villanueva (1739-1811) 0 Ma-
nuel Fornés Gurrea (1777-1856), entre otros.

Usos histéricos entre Oriente y Occidente

El yacimiento mds antiguo donde se ha encontrado el yeso vin-
culado a la arquitectura es en la ciudad neolitica de Catal Huyuk,
Turquia (7000 a. C.), donde se empleaba el yeso en suelos, muros
y techos de las viviendas. De la misma época aproximadamente
son los hallazgos en la capa cultural precerdmica B de Jericé, tam-

1 MILETO y VEGAS 2008: pags. 174-176.
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bién denominada como “cultura de los suelos de yeso”3 El yeso
se us6 también en revocos y enlucidos en Hassuma, Matarrah,
Baghuz, Eridy, Siyalk y Uruk (Mesopotamia) (5000-4000 a. C.).4
En la cultura asiria se ha constatado el empleo de mezclas de
yeso y tierra para revestimientos.s En efecto, en Mesopotamia
parece desarrollarse especialmente la tecnologia de fabricacion
y empleo del yeso, con mencién especial a la arquitectura de la
dinastia sasanida (siglos m-vi), donde el yeso se empled como
material de construccién no solo para revestimientos u ornamen-
tacién, sino también para las fabricas. Esta cultura sasdnida es-
pecifica del yeso es fundamental para entender el extraordinario
desarrollo posterior de la cultura bizantina y la isldmica del yeso
en Medio Oriente que se extiende hasta al-Andalus. Un ejemplo
de ello es la ciudad bizantina de Zenobia-Halabiyeh (Siria), don-
de la practica totalidad de la ciudad estd construida con yeso en
diversas formas, a saber, la roca natural de yeso o aljez y el yeso
cocido como aglomerante.

El yeso ha sido usado ampliamente en la historia de la arqui-
tectura, incluso en algunas obras notables, como las piramides
de Gizeh, donde fue empleado como mortero y relleno principal
para acomodar los bloques irregulares apenas desbastados del
interior, tras la capa exterior de sillares;® en forma de anhidrita
insoluble (yeso sobrecocido) como lubricante o de yeso hemi-
hidratado o rdpido para los revestimientos internos del templo
de Amdn, en Karnak (Egipto);” en la construccion del palacio de
Knossos de la civilizaciéon minoica en Creta (Grecia); en la con-
formacion de poyos, muretes, mobiliario fijo, vasijas y esculturas
como la Dama de Baza de la cultura ibera; en la confeccién de
pastas, morteros, pavimentos, como protector frente al fuego
y colchén frente a los impactos de los proyectiles en murallas,
como acristalamiento para las ventanas en forma de /lapis spe-
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1. Halabiya-Zenobia.
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2. Templo de Luxor, Egipto, donde los tambores de las columnas estan acomodados con el empleo de anhidrita.
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cularum o para realizar falsos techos y bovedas encamonadas
y para recibir las tejas de cubierta en la antigua Roma; o como
decoracion afiligranada y protector de estructuras de madera de
cubierta en la cultura isldmica.

Otros episodios interesantes en la historia de la arquitectura son
su profuso empleo arquitecténico en torno al siglo xv en la Corona
de Aragon; su utilizacion en Ia ereccién de las torres medievales
de Bolonia (Italia); su uso tradicional en forma de pavimentos en
Alemania o de enlucidos en la ciudad de Paris. El terrible incendio
de Londres de 1666 generd la importacion de yeso desde Paris
hasta Londres para la protecciéon de las estructuras de madera
contra el fuego, hasta el punto de que todavia hoy la denomina-
cion del yeso en inglés, plaster of Paris, acusa este origen.

En paralelo se desarrollé en la mitad oriental de la Peninsula Ibé-
rica una cultura del yeso vinculada a la arquitectura vernacula,
tanto a nivel de revestimientos externos e internos,® estucos o
decoracion, como en un rol de aglomerante estructural. En este
segundo rol, cabe destacar su funcién como aglomerante para
muros de mamposteria, tabiques de losas o de mimbre o tapias
de yeso;? bévedas tabicadas, revoltones de yeso, rehenchidos de
cubierta, capas de compresidn y reqularizacién de entablados,
pavimentos o incluso pilares de yeso y mamposteria, que revelan
prestaciones de resistencia extraordinarias.™

(Bibliografia: pagina 264)
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4. Forjado vernaculo de rollizos de pino y revolton de yeso vertido sobre encofrado de
canas para posterior enlucido en el interior de la provincia de Valencia.

5. Forjado vernaculo de rollizos y tablillas de madera enlucidos de yeso en el
Maestrazgo, Castellon.
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